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Alkuaineiden kiehumispisteita, sulamispisteita ja tiheyksiä


	2970
1277
1,85	      kiehumispiste °C
      sulamispiste °C
      tiheys g cm−3 (kaasuilla nestemaisen olomuodon tiheys kiehumispisteessä)


	H
−253
−269
0,07
	
	He
−259
−272
0,15

	Li
1342
181
0,53
	Be
2970
1278
1,85
	
	B
2550
2079
2,25
	C
4827
3652
2,25
	N
−196
−210
0,81
	O
−183
−218
1,15
	F
−188
−220
1,51
	Ne
−246
−249
1,20

	Na
883
 98
0,97
	Mg
1090
649
1,74
	
	Al
2467
660
2,70
	Si
2355
1410
2,33
	P
280
44,1
1,82
	S
445
113
2,07
	Cl
−34,6
−101
3,21
	Ar
−186
−189
1,78

	K
760
 63
0,86
	Ca
1484
839
1,54
	Sc
2832
1539
3,0
	Ti
3287
1660
4,5
	V
3380
1890
6,0
	Cr
2672
1857
7,20
	Mn
1962
1244
7,20
	Fe
2750
1535
7,86
	Co
2870
1495
8,89
	Ni
2732
1453
8,90
	Cu
2567
1083
8,92
	Zn
907
420
7,14
	Ga
2403
29,8
5,90
	Ge
2830
937
5,35
	As
613
817
5,73
	Se
685
217
4,81
	Br
59
−7,2
3,12
	Kr
−152
−157
2,2

	Rb
686
 39
1,53
	Sr
1384
 769
2,6
	Y
3337
1523
4,47
	Zr
4377
1852
6,49
	Nb
4742
2468
8,57
	Mo
4612
2617
10,2
	Tc
4877
2172
11,5
	Ru
3900
2310
12,3
	Rh
3727
1965
12,4
	Pd
3140
1554
12,0
	Ag
2212
 962
10,5
	Cd
 765
 321
8,64
	In
2080
 157
7,30
	Sn
2270
 232
7,28
	Sb
1750
 631
6,68
	Te
990
450
6,00
	I
184
114
4,93
	Xe
−107
−112
3,52

	Cs
 661
  28
1,88
	Ba
1640
 725
3,51
	La
3454
 920
6,17
	Hf
4602
2227
13,3
	Ta
5425
2996
16,6
	W
5660
3410
19,4
	Re
5627
3180
20,5
	Os
5027
3045
22,5
	Ir
4130
2410
22,4
	Pt
3827
1772
21,5
	Au
3080
1064
19,3
	Hg
 357
−38,9
13,6
	Tl
1457
 304
11,9
	Pb
1740
 328
11,3
	Bi
1560
 271
9,8
	Po
 962
 254
9,4
	At
 337
 302
 
	Rn
−62
−71
4,4

	Fr
677
 27
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